WOVENFLOORING

BY DICKSON INFORMACJE TECHNICZNE

CLEANGUARD FRAYGUARD SOUNDGUARD'
b DICCSON & DICCSON b DICCSON
ALLURE, COSMOS, ECUME,
NORMA

ELEGANCE, EMPREINTE, MIRAGE

o . [ EN IS0 10874 | 33 Intensywny handiowy
Klasyfikacja uzytkowania
[ ASTM D 5252 | [ 5/5 |
[ EN 13501-4 | [ Cfl s1 |
@’L‘ Odpornos¢ na ogien | ASTM E 648 | | Klasa 1 |
[ ASTM D2859 | Methamine Pill Test - CSPC FF1-70: pass |
| Gestosc optyczna dymu | | ASTM E 662 | | <450 |
1S0 10140-3 18 dB
.;’ Izolacja akustyczna | | | |
[ ASTM E 492 | [ IiC 59 |
@ Wspbtczynnik pochtaniania dzwigku aw ENISO 354 0,05
& [szerokoscrolki | EN 426 | 200 cm / 78,74 |
[ Diugose rokki | EN IS0 24341 | [ 25m/9,84" |
) 50 x 50 cm - 19,69 x 19,69”
@ Wymiary plytek podtogowych EN 994 Opakowanie 16 sztuk (4 m2 / 43,06 sq ft)
== Grubosé” (+- 0,3 mm) 10 1765 4mm /0,157
O [Cear | [ IS0 8543 | [ 3,55 kglm? / 84,24 Ibfie |
| Naturalne “wyboczenie” - “bow effect” ** | | | | Maksymalnie 2% |
< | Krzesto na kétkach | | EN 985-A | | Uzytkowanie intensywne |
'f“ Elektryczno$¢ statyczna 1S0 6356 <2kv
EN IS0 24343-1 <0,2mm/<0,08”
& Przebicie statyczne | ASTM F 914 | | S1arm 0007 |
, 18 mm /0,
| Obcigzenie statyczne | | ASTM F970 | | Zgodne 250 Psi |
Odzysk po kompres;ji 95%
& Strzepienie EN 1815 QOdpornos¢ na strzepienie
HEII | Ogrzewanie podtogowe | | IS0 8302 | | Nadaje sie do ogrzewania podtogowego |
[ stabilnose wymiarowa | 1S0 2551 | [ <0,1% |
[ 1S0 105 B02 | [ 8/8 |
@ Odpornos¢ kolorow na UV
[ AATCC 16 E | [ 5/5 |
| Odpornosc¢ koloréw na warunki atmosferyczne | | 1S0 105 B04 | | 5/5 |
: EN 13893 §>03
‘E“ Tarcie na sucho (wspotczynnik tarcia dynamicznego) | | | |
[ ASTM C 1028 | [ 0,81 |
= T o bl . ciom) [ DIN 51130 | [ R9 |
=2 arcie na mokro (ptaszczyzna pochylona z olejem |
ASTM G 1028 | 0,61 |
C€ | Certyfikacja CE | EN 14 041 | [ 0493-CPD-0101 |
Certyfikacja Floorscore Rolki + Ptyty SCS-EC10.2-2007 SCS - FS-02719
LEED® Ten produkt moze poméc Ci zdoby¢ punkty w ramach Leed w wersji 4 i speini¢ wymagania dotyczace jakoci
Srodowiska wewnetrznego jako materiaty niskoemisyjne.
Wedtug normy EN 1307

* Wszystkie nasze kolekcje moga by¢ taczone. Niewielka roznica w grubosci (rézna struktura tkania) jest mozliwa w zakresie do 0,6 mm.

** Wyktadzina Dickson jest produktem tkanym — potaczenie (tkanie) widkien watka i osnowy dlatego nie ma mozliwosci uzyskania idealnej prostopadtosci wiokien
watka i osnowy. Jest to zjawisko naturalne, ktore Dickson okreslit limitem tolerancji 2%.

Aspekt wizualny: wyktadziny Dickson sg wyprodukowane z pojedynczych wiokien, ktérych rdzeniem jest monofilamentowy poliester. Dzigki unikalnej technologii,
widkna sg powlekane PCV w celu nadania oczekiwanego koloru. Cata wierzchnia struktura tkana jest trwale potaczona z podktadem. Sam podktad jest
zaawansowanym potaczeniem wysoko elastycznej pianki z podktadem akustycznym. Pomiedzy tymi warstwami wystepuje warstwa wiokna szklanego. Catos¢, jest
poddawana kontrolowanej obrébce termicznej w celu uzyskania, trwatej, odpornej na uzytkowanie wyktadziny podfogowe;.

Uzyskana struktura tkana, nadaje kazdemu pomieszczeniu indywidualnego charakteru. Dzieki roznym kolorom, uzyskujemy efekt gtebi i wizualnej zmiennosci koloru,
w zalezno$ci od kata widzenia i intensywnosci o$wietlenia.

DIC(SON® o MADE IN GWARANCJI
NON

. PHTHALATE [I] 15

woven flooring FRANCE LAT
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Retrouvez ce guide en frangais en version digitale sur : www.dickson-constant.com - Find these maintenance guidelines in English in a digital version on : www.dickson-constant.com - Diese Pflegeanleitung
gibt es auch auf Deutsch in einer digitalen Version unter www.dickson-constant.com - La versién digital en espafiol de esta Guia de mantenimiento esta disponible en www.dickson-constant.com - La
versione digitale della guida per la manutenzione & disponibile in italiano su www.dickson-constant.com- Deze onderhoudsgids staat online in het Nederlands op www.dickson-constant.com - Encontre este
guia em portugués em versdo digital em: www.dickson-constant.com - Taméan oppaan suomenkielinen digitaalinen versio on saatavilla osoitteessa www.dickson-constant.com - Ta instrukcja konserwacji
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WYKEADZINA Z TKANEGO WINYLU JEST
BARDZIEJ ODPORNA NA ZABRUDZENIA,
YATWIEJSZAW UTRZYMANIU I NIE STRZEPI SIE

Dziekujemy za wybranie tkanej wyktadziny podtogowej Dickson®. Wkrétce
bedziesz mégt postawic pierwsze kroki na wyktadzinie innowacyjnej pod

kazdym wzgledem.

Wyktadzina ta, powstata w wyniku szczegdtowych badan i udoskonalona na bazie
wiedzy fachowej i doswiadczenia firmy Dickson, taczy jako$¢ uzytkowania i wygode

konserwacji podtég winylowych z estetycznym wygladem i wyjatkowa fakturg

wyktadzin tekstylnych.

Zapraszamy do zapoznania sie z naszymi wskazéwkami i radami dotyczacymi
optymalnego uktadania wykftadzin. Mamy nadzieje, ze przyniosa one petna

satysfakcje.

CLEANGUARD

by DICKSON

Technologia CleanGuard dodaje
innowacyjng powtoke na tkang powierzchnie
wyktadziny, opdzniajac jej zabrudzenie,
jednoczesnie zwiekszajac jej odpornosé na
plamy itatwosé konserwacji. Wkomponowana
bezposrednio w gotowy produkt powtoka,
zapewnia dodatkowa ochrone i gwarantuje
estetyczny wyglad. Technologia CleanGuard
jest bezwonna i nie wyptywa na jakos¢
powietrza w pomieszczeniach.

FRAYGUARD

by DICCSON'

Technologia FrayGuard®, opracowana
przez firme Dickson, zmniejsza do minimum
zjawisko strzepienia sie wykfadziny podczas
przycinania i zwieksza trwatos¢ splotu.
Gwarantuje czyste krawedzie ciecia, co
utatwia szybkie, efektywne i perfekcyjne
utozenie.

>

DICKSON

woven flooring
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> KONSERWACJA

tatwe czyszczenie reczne lub maszynowe

Wyktadziny podtogowe Dickson®, prawdziwa innowacja techniczna opracowana do zastosowania w
najbardziej wymagajacych miejscach publicznych, facza jako$é oraz wygode uzytkowania i konserwacji
podtég winylowych z estetycznym wygladem i unikatowa faktura wyktadzin tekstylnych.

Proces produkcyjny stosowany przez firme Dickson gwarantuje odpornosé wyktadziny na ptyny, kurzi brud.
Przedze osnowy i watku sg ze soba szczelnie zgrzewane i fagczone z podtozem na goraco, co zapobiega
przedostawaniu sie miedzy wtdkna jakichkolwiek zanieczyszczen i zatrzymuje je na powierzchni.

Jak w przypadku kazdej wyktadziny podtogowej, odpowiednia konserwacja odgrywa istotng role w
zachowaniu optymalnego wygladu podtogi przez dtugi czas.

Niniejszy dokument zawiera nasze zalecenia dotyczace utrzymania i konserwacji, usuwania plam i
gtebokiego czyszczenia wyktadziny Dickson® w catym okresie jej uzytkowania.

> Kolor wyktadziny podiogowej

Wybér koloru wyktadziny ma znaczacy wptyw na sposéb konserwacji. Brud i plamy sg mniej widoczne
na podtozu melanzowym niz na kolorach jednolitych jasnych lub ciemnych. W niektérych lokalizacjach o
duzym natezeniu ruchu jest to aspekt, ktéry nalezy wzigé pod uwage podczas dokonywania wyboru.

> Aspekt wizualny

Nasze wyktadziny podtogowe Dickson sktadaja sie z splotu monofilamentéw poliestrowych powlekanych
PCV w potaczeniu z akustycznym i technicznym podktadem utwardzanym termicznie i powlekanym.
Dziatanie ciepta, bedace centralnym elementem naszego procesu produkcyjnego, pozwala na stopienie
sie réznych elementéw naszych produktéw, zapewniajac ich odpornoéc na zuzycie i doskonata stabilno$é
wymiarowa. W ten sposéb dyskretna fuzja polimeréw moze by¢ wykryta po stronie zuzycia, nie wplywajac
w zaden sposéb na jako$¢ naszych produktéw.

Ponadto, tkana struktura nadaje powierzchni powtoki duzo charakteru i naturalnie bawi sie swiattem. W
zaleznosci od ksztattu, koloru i wzoru, wyglad Twojej podtogi bedzie sie réznit od gtebokich do subtelnych
odcieni koloru w zalezno$ci od perspektywy i intensywnosci $wiatta.

> Okres oczekiwania, ktérego nalezy przestrzega¢, zanim rozpocznie
sie uzytkowaé nowa wyktadzine

* W przypadku normalnych stref ruchu pieszego odczekaj 24 godziny od utozenia nowej podtogi.

® Przed pierwszym gtebokim czyszczeniem odczekaj 72 godziny.

* Przed wniesieniem i ustawieniem mebli odczekaj 72 godziny od zakonczenia uktadania nowej
wyktadziny.

> Czyszczenie po zakonczeniu prac remontowych

e Jesli w trakcie prac podtoga byta odpowiednio chroniona, wystarczy wykonac ,czyszczenie gtebokie”
(zob. strona 6)

e Jesli podtoga podczas prac nie byta zabezpieczona ostona, nalezy przed czyszczeniem gtebokim
zidentyfikowaé obszary poplamione i rodzaj plam, po czym w zaleznosci od ich charakteru i wskazan
instrukcji odplamiania na stronie 11, skutecznie usuna¢ plamy. W przypadku plam nieokreslonego
pochodzenia, nalezy przeprowadzié préby z uzyciem réznych proponowanych sposobéw usuwania plam.

> Prawidlowa konserwacja bezwzglednie musi obejmowac trzy
rodzaje dziatan

OCHRONA
REGULARNE CZYSZCZENIE
CZYSZCZENIE GLEBOKIE



1 | OCHRONA

> Zainstaluj «bariery czystosci».

® Wiegkszo$¢ zanieczyszczen pochodzi z zewnatrz. Zainstalowanie przy wejsciach odpowiednich ,barier
czystosci” takich jak wycieraczki pomoze zapobiec przedostaniu sie do pomieszczenia ponad 80%
zanieczyszczen i wilgoci. Da to wiele korzysci, w tym mniejsze koszty czyszczenia i konserwacji oraz
przedtuzenie zywotnosci wyktadziny podtogowe;.

o Strefa bariery czystosci dzieli sie na trzy obszary:

- Pierwszy obszar, zewnetrzny, pozwoli usuna¢ najgrubsze zanieczyszczenia (ziemie, piasek itp.)
- Drugi obszar, wewnetrzny, pozwoli usungé¢ drobne zanieczyszczenia (kurz, wilgo¢ itp.)
- Trzeci obszar zatrzyma najdrobniejsze czastki kurzu oraz resztki wilgoci.

Dla kazdego obszaru istnieje odpowiedni rodzaj wycieraczki.

® Aby wycieraczki zachowaty skutecznos$¢, konieczne jest ich regularne
odkurzanie (w zaleznosci od intensywnosci ruchu).

> Chronienie podlogi przed

uszkodzeniami mechanicznymi

®* Nogi krzeset i mebli z wystajagcymi koncéwkami, krawedziami lub
mocno obcigzone (nogi stotéw, szaf) powinny by¢ ustawione na miekkich
podktadkach ochronnych, aby unikngé uszkodzenia wyktadziny.

¢ Koétka krzeset biurowych i wézkéw na dokumenty powinny mie¢ miekkie
krawedzie typu H.

Nigdy nie stosuj materiatéw gumowych (olej zawarty w gumie migruje i

moze pozostawic trwate $lady). np.kauczuk).

2 | REGULARNE CZYSZCZENIE

> Odkurzanie (patrz Przeglad odkurzaczy strona 7)

® Regularnie odkurzaj wyktadzine przy pomocy odkurzacza wyposazonego
w szczotke (typu ,Lindhaus»), zapewniajac w ten sposéb optymalne
pozbycie sie kurzu.

® Wazne jest okreslenie natezenia ruchu w kazdej strefie i w zaleznosci od
niego ustalenie odpowiedniej czestotliwos$¢ odkurzania.

> Usuwanie plam

® Powtoka ochronna, natozona na powierzchnie produktu, opdznia
zabrudzenia. Zalecamy jednak jak najszybsze usuwanie plam, gdy sa
jeszcze $wieze. Po usunieciu plam zawsze sptucz wyktadzine czysta woda.
Zobacz nasze zalecenia na stronie 11 dotyczace usuwania plam.

> Mycie
® Rozciencz neutralny detergent (lub zasadowy w przypadku silnego zabrudzenia) zgodnie z zaleceniami producenta.
e Za pomoca miekkiej szczotki rozprowadz roztwér z detergentem na wyktadzinie, delikatnie szczotkujac.

¢ Poczekaj kilka minut, po czym sptucz czysta woda.
¢ Osusz powierzchnie odkurzaczem z funkcja zbierania wody lub miekka szmatka z mikrofibry albo podobna.

RADA FACHOWCA
Do regularnego czyszczenia Krok
duzych powierzchni mozna
uzy¢ maszyny do mycia podtég. 3
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GLEBOKIE CZYSZCZENIE ZA POMOCA MASZYNY DO MYCIA
3 PODLOG LUB URZADZENIA Z SYSTEMEM NATRYSKOWO-
ZASYSAJACYM (ZOBACZ LISTE URZADZEN NA STRONIE 7-9).

® Przed czyszczeniem powierzchnie podtogi starannie odkurz.

® Miejsca zaplamione lub mocno zabrudzone spryskaj roztworem detergentu rozcieficzonego zgodnie z
zaleceniami producenta.

® Zbiornik na wode w urzadzeniu do czyszczenia napetnij woda o temperaturze pokojowej lub letnia z
dodatkiem detergentu.

® Myj podtoge, posuwajac sig, po liniach prostych wzdtuz wyktadziny. Aby uniknaé pozostawiania $ladéw
linii czyszczenia, za kazdym razem obejmij kilka centymetréw poprzednio mytego miejsca.

WAZNE

Lakier chroni przedze przed zabrudzeniem
tworzac wodoodporna bariere. Zmniejsza
zabrudzenia powierzchni, ale nie
zapobiega wnikaniu brudu w przedze.
Dlatego zaleca sie regularne, gtebokie
czyszczenie produktu szczoteczka w celu
usuniecia zabrudzen. Uzywaj maszyny
czyszczacej wyposazonej w walce z
miekkim wtosiem lub z mikrofibry.

Mozna uzy¢ tej metody do regularnej konserwacji wyktadziny. W tym wypdku nalezy jg stosowac tylko
wobec obszaréw o zwigkszonym ruchu.

Wszystkie maszyny wyszczegdlnione w niniejszym dokumencie zostaty przez nas przetestowane i
zatwierdzone. Najbardziej skuteczne urzadzenia do czyszczenia wyktadzin s3 wyposazone w dwie szczotki
walcowe.

Ustal plan konserwac;ji

Czestotliwos¢ czyszczenia podtogi zalezy gtéwnie od poziomu natezenia ruchu na danym obszarze oraz
jego lokalizacji.

Radzimy ustali¢ plan konserwaciji, ktéry okresli czestotliwo$c czyszczenia kazdego obszaru.

Przyktad planu:

OBSZAR RUCHU

INTENSYWNEGO : o
RAZ DZIENNIE

OBSZAR RUCHU

NORMALNEGO :

TRZY RAZY W TYGODNIU:
DWA RAZY ODKURZAC,
RAZ CzYSCIC WODA

OBSZAR MALEGO RUCHU : ‘

RECEPTION |
AREA

1 RAZW TYGODNIU

WAITING ROOM

ENTRANCE



Przeglad odkurzaczy

Ponizej znajdziesz niewyczerpujaca liste odkurzaczy, ktére przetestowalismy i ktére okazaty sie bardzo skuteczne na
wyktadzinach Dickson.

) LINDHAUS
Producent w
QUALITY CLEANING EQUIPMENT
Dynamic 30 LS 38 L-ion RX Eco Force 38 Dynamic 380 RX Eco Force 45 Dynamic 450
Model
Zalecana powierzchnia <200 m? > 200 m? > 200 m? > 200 m? > 400 m? > 400 m?
Szeroko$é czyszczenia 30 cm 38cm 38 cm 38 cm 45cm 45cm
przewodowe;j Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Dostepna
w wersji
bezprzewodowej Nie Tak Nie Nie Nie Nie
Francja:
+39 049 8700307
Kontakt Export:
+39 049 8700307
www.lindhaus.it
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b. Natéz klej na powierzchnie o wielkosci, ktéra
umozliwi utozenie paneli poki klej bedzie miat petne
witasciwosci klejace.

NANOSZENIE
KLEJU:

Zobacz zalecenia na stronie 6.
Postepuj zgodnie z instrukcjami

e Sprawdzanie linii utozenia: czesto sprawdzaj linie producenta kleju, doktadnie
utozenia paneli. przestrzegajgc zalecen dotyczacych
grubosci warstwy i czasu.

c. Umies¢ pierwszy panel tak, jak opisano powyzej.

d. Kontynuuj ukiadanie kolejnych paneli wokét
pierwszego.

e Dopasowanie: regularnie sprawdzaj, czy krawedzie
paneli Scisle do siebie przylegaja z 4 stron.

Nieprzestrzeganie tych regut uktadania moze spowodowac czesciowe otwieranie sie tagczen.

e. Wygtadzanie: ta czynnos¢ jest niezbedna i powinna by¢ przeprowadzona w dwéch etapach:

Wygtadz panele na catej pokrytej powierzchni za
pomoca wygtadzajgcego watka dociskowego

Wygtadz miejsca tagczen za pomoca
wygtadzajgcego watka dociskowego.

f. Wygtadz ponownie cata wylozona powierzchnie podtogi.

3. Uktadanie w drabinke:

Uktadanie w drabinke mozna wykonac na rézne sposoby pozwalajgce osiggnac rézne efekty. Mozna do
tego uzy¢ paneli krétszych (25x100 cm) albo paneli XL (50x100 cm).

Uktad w drabinke wykonany z paneli XL Uktad w drabinke wykonany z paneli w dwoch
w jednym kolorze ktadzionych w kierunku kolorach.
osnowy i paneli XL ktadzionych w kierunku watku.

Ukfadanie:
Wymiary pomieszczenia: L x | w metrach. Wymiary panelu: X (szerokos$¢) x Y (dtugosé) w metrach.

a. Aby réwnomiernie roztozy¢ miejsca cie¢, narysuj dwie osie w celu wyznaczenia srodka
pomieszczenia.

b. Oblicz liczbe n paneli koniecznych do pokrycia szerokosci pomieszczenia:n=1/X
Zaokraglij n do najblizszej gérnej liczby catkowitej.

W ten sposdb uzyskasz liczbe catych paneli koniecznych do utozenia rzedu paneli na catej szerokosci
pokrywanego pomieszczenia.

Jesli n jest liczba parzysta, rozpocznij uktadanie

paneli wzdtuz nakreslonej osi.

c

2

Jeslin jest liczba nieparzysta, przesun o$ o pot
panelu (X/2) i rozpocznij uktadanie wzdhuz tej
nowej osi.

» :

Przed rozpoczeciem uktadania sprawdz, czy ciecia wypadaja jednakowo, a panele wystarczg do pokrycia
catej dtugosci pomieszczenia. Jesdli tak nie jest, przesun nakreslong o$ na dtugosci o 1/2 panelu (50 cm).
Zobacz rysunek ponizej

C

r

——

— 1
tma| | NANOSZENIE
KLEJU:

Zobacz zalecenia na stronie 6. Postepuj
zgodnie z instrukcjami producenta
kleju, doktadnie przestrzegajagc zalecen
dotyczacych grubosci warstwy i czasu.

c. Natéz klej na powierzchnie o wielkosci, ktéra umozliwi utozenie paneli poki klej bedzie miat petne

wilasciwosci klejace.

d. Umiesc pierwszy panel tak, jak opisano powyzej.

e. Kontynuuj uktadanie kolejnych paneli wokét pierwszego.

¢ Sprawdzanie linii utozenia: czesto sprawdzaj linie utozenia paneli.

¢ Dopasowanie: regularnie sprawdzaj, czy krawedzie paneli $cisle do siebie przylegaja z 4 stron.

Nieprzestrzeganie tych regut uktadania moze spowodowac cze$ciowe otwieranie sie taczen.

f. Wygtadzanie: ta czynnos¢ jest niezbedna i powinna by¢ przeprowadzona w dwéch etapach:

WygtadzZ miejsca taczen za pomoca watka

dociskowego.

WygtadzZ panele na catej pokrytej powierzchni za
pomoca wygtadzajacego watka dociskowego.

g. Wygtadz ponownie cata wytozona powierzchnie podtogi.
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4. Uktadanie w szachownice

Ten rodzaj uktadania mozna wykona¢ z paneli krétszych (25x100 cm) lub paneli XL (50x100 cm) w jednym
kolorze, uktadanych w kierunku osnowy i w kierunku watku, albo z paneli w dwéch kolorach.

Uktad w szachownice wykonany z paneli XL w Uktad w szachownice wykonany z paneli w
jednym kolorze ktadzionych w kierunku osnowy i jednym kolorze ktadzionych w kierunku osnowy i
paneli XL ktadzionych w kierunku watku. paneli ktadzionych w kierunku watku.

Uktadanie:

a. Narysuj dwie osie, aby wyznaczy¢ srodek pomieszczenia.
Aby réwnomiernie roztozy¢ miejsca cieé na kranicach pokrywanej podtogi, zaplanuj uktadanie wedtug

opisu ponizej.

I
—
I =

[' tm3| | NANOSZENIE

] KLEJU:

Zobacz zalecenia na stronie 6. Postepuj

zgodnie z instrukcjami producenta

1 kleju, doktadnie przestrzegajac zalecen
I dotyczacych grubosci warstwy i czasu.

b. Natoz klej na powierzchnie o wielkosci, ktéra umozliwi utozenie paneli péki klej bedzie miat petne
wiasciwosci klejace.

c. Umies¢ pierwszy panel tak, jak opisano w punkcie a.

d. Kontynuuj uktadanie kolejnych paneli wokét pierwszego.

¢ Sprawdzanie linii utoZenia: czesto sprawdzaj linie utozenia paneli.

e Dopasowanie: regularnie sprawdzaj, czy krawedzie paneli $cisle do siebie przylegajg z 4 stron.
Nieprzestrzeganie tych regut uktadania moze spowodowac czesciowe otwieranie sie tgczen.

e. Wygtadzanie: ta czynnos¢ jest niezbedna i powinna by¢ przeprowadzona w dwéch etapach:

WygtadZ miejsca taczen za pomoca watka Wygtadz panele na catej pokrytej powierzchni za
dociskowego. pomoca wygtadzajgcego watka dociskowego.

f. Wygtadz ponownie cata wylozona powierzchnie podiogi.

> Uktadanie wykladziny w szesciokat

25¢cm
g 9,84"
5“ Ten uktad zaktada uzycie jednego lub kilku koloréw.
19,69”
N—
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KLEJU:

Zobacz zalecenia na stronie 6. Postepuj
zgodnie z instrukcjami producenta
kleju, doktadnie przestrzegajac zalecen
dotyczacych grubosci warstwy i czasu.

Uktad w szesciokat wykonany z jednego koloru.

Uktadanie:
a. Narysuj dwie osie, aby wyznaczy¢ srodek pomieszczenia.

Aby réwnomiernie roztozyé miejsca cieé na krancach pokrywanej podtogi, zaplanuj uktadanie wedtug
schematu ponizej.

b. Nat6z klej na powierzchnie o wielkosci ktéra umozliwi utozenie szesciokatdw dopdki klej bedzie miat
petne wiasciwosci klejace.

c. Umies¢ pierwszy szesciokat na sSrodku
powierzchni pomieszczenia c

d. Kontynuuj uktadanie kolejnych szesciokatéw
wokét pierwszego. Przestrzeganie  kierunku
uktadania szesciokatéw zapewni osiggniecie
odpowiedniego efektu kolorystycznego.

¢ Sprawdzanie linii utozenia: czesto sprawdzaj

linie utozenia szesciokatéw.

e Dopasowanie: regularnie sprawdzaj, czy
krawedzie szesciokatow Scisle do siebie przylegaja .
z 6 stron.

Nieprzestrzeganie tych regut uktadania moze
spowodowac czesciowe otwieranie sie faczen.

e. Wygtadzanie: ta czynnos¢ jest niezbedna i powinna by¢ przeprowadzona w dwéch etapach:

Wygtadz miejsca taczen za pomocg watka Wygtadz szesciokaty na catej pokrytej powierzchni
dociskowego za pomoca wygtadzajgcego watka dociskowego.

f. Wygtadz ponownie cata wylozona powierzchnie podtogi.




>22

> Ukfadanie trapezéw

77 cm/30.31"

Ten uktad zaktada uzycie jednego lub kilku koloréw.

NANOSZENIE
KLEJU:

Zobacz zalecenia na stronie 6. Postepuj
zgodnie z instrukcjami producenta
kleju, doktadnie przestrzegajac zalecen
dotyczacych grubosci warstwy i czasu.

Uktad w trapez wykonany w dwéch kolorach.

Uktadanie:
a. Narysuj dwie osie, aby wyznaczy¢ srodek pomieszczenia.

Aby réwnomiernie roztozy¢é miejsca cieé na krancach pokrywanej podtogi, zaplanuj uktadanie wedtug
schematu ponizej.

b. Nat6z klej na powierzchnie o odpowiednich rozmiarach, tak aby potéwki szesciokatow byty uktadane
poki klej bedzie zachowywat petne wtasciwosci klejace.

c. Umiesé pierwszy trapez na srodku powierzchni
pomieszczenia .

d. Nastepnie kontynuuj nakfadanie trapezéw
wokét pierwszego. Efekt kolorystyczny zostanie
osiggniety przestrzegajac rozplanowania trapezéw.

e Sprawdzanie linii utozenia: czesto kontroluj
prawidtowe utozenie trapezdw.

e Dopasowanie: regularnie sprawdzaj, czy
krawedzie trapezéw scisle do siebie przylegaja ze

wszystkich 4 stron. .

Nieprzestrzeganie tych regut uktadania moze
spowodowacd czesciowe otwieranie sie faczen. |

e. Wygtadzanie: ta czynnos¢ jest niezbedna i powinna by¢ przeprowadzona w dwéch etapach:

Wygtadz miejsca tagczen za pomocg watka Wygtadz trapezy na catej pokrytej powierzchni
dociskowego za pomoca wygtadzajacego watka dociskowego.

f. Wygtadz ponownie cata wylozona powierzchnie podtogi.

> Uktadanie gam

50 cm
;| 19.69”

—_—

4?527‘?@ Ten ukfad zaktada uzycie jednego lub kilku koloréw.

G

—t
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KLEJU:

Zobacz zalecenia na stronie 6. Postepuj
zgodnie z instrukcjami producenta
kleju, doktadnie przestrzegajac zalecen
dotyczacych grubosci warstwy i czasu.

Uktad w gamy wykonany z jednego koloru.

Uktadanie:
a. Narysuj dwie osie, aby wyznaczy¢ srodek pomieszczenia.

Aby réwnomiernie roztozyé miejsca cieé na krancach pokrywanej podtogi, zaplanuj uktadanie wedtug
schematu ponizej.

b. Nat6z klej na powierzchnie o rozsadnej wielkosci, aby gamy mogty zostaé utozone pdki klej bedzie
zachowywat petne wtasciwosci klejace.

c.Umies¢ pierwsza gamme na srodku
powierzchni pomieszczenia. .

d. Kontynuuj ukfadanie kolejnych gam wokét
pierwszej gamy. Efekt kolorystyczny zostanie
osiagniety przestrzegajac kierunku uktadania gam. ['

¢ Sprawdzanie linii utozenia: czesto kontroluj
prawidtowe utozenie poszczegdlnych gam.

e Dopasowanie: regularnie sprawdzaj, czy
krawedzie gam $cisle do siebie przylegaja ze

wszystkich stron. . )

Nieprzestrzeganie tych regut uktadania moze
spowodowac czesciowe otwieranie sie faczen.

e. Wygtadzanie: ta czynnos¢ jest niezbedna i powinna by¢ przeprowadzona w dwéch etapach:

WygtadzZ miejsca taczen za pomocg watka Wygtadz gamy na catej pokrytej powierzchni za
dociskowego pomoca wygtadzajagcego watka dociskowego.

f. Wygtadz ponownie cata wylozona powierzchnie podtogi.
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> Uktadanie pryzmatow

33.3cm
............... 13.11”

91.7cm/36.10”

Ten uktad zaktada uzycie jednego lub kilku koloréw.

NANOSZENIE
KLEJU:

Zobacz zalecenia na stronie 6. Postepuj
zgodnie z instrukcjami producenta
kleju, doktadnie przestrzegajac zalecen
dotyczacych grubosci warstwy i czasu.

Uktad w pryzmaty wykonany w dwéch kolorach.

Uktadanie:
a. Narysuj dwie osie, aby wyznaczy¢ srodek pomieszczenia.

Aby réwnomiernie roztozyé miejsca cieé na krancach pokrywanej podtogi, zaplanuj uktadanie wedtug
schematu ponizej.

b. Nat6z klej na powierzchnie rozsadnej wielkosci, aby pryzmaty mogty zosta¢ utozone péki klej bedzie
zachowywat petne wtasciwosci klejace.

c. Umies¢ pierwszy pryzmat na s$rodku
powierzchni pomieszczenia. .

d. Kontynuuj uktadanie kolejnych pryzmatéw T
wokét pierwszego. Efekt kolorystyczny zostanie
osiggniety przestrzegajac kierunku uktadania
pryzmatdw.

e Sprawdzanie linii utozenia: czesto kontroluj
prawidfowe utozenie pryzmatdw.

e Dopasowanie: regularnie sprawdzaj, czy
krawedzie pryzmatow $cisle do siebie przylegaja ze
wszystkich 6 stron.

Nieprzestrzeganie tych regut uktadania moze |

spowodowacd czesciowe otwieranie sie faczen.

e. Wygtadzanie: ta czynnos¢ jest niezbedna i powinna by¢ przeprowadzona w dwéch etapach:

Wygtadz miejsca tagczen za pomoca watka Wygtadz pryzmaty na catej pokrytej powierzchni
dociskowego za pomocg wygtadzajgcego watka dociskowego.

f. Wygtadz ponownie cata wylozona powierzchnie podtogi.

> Uktadanie trojkatow

38.5¢cm 33.3cm
15.15” 13.11”7

66.6 cm
26.22”

Ten uktad zaktada uzycie jednego lub kilku
koloréw.

—t
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KLEJU:

Zobacz zalecenia na stronie 6. Postepuj
zgodnie z instrukcjami producenta
kleju, doktadnie przestrzegajac zalecen
dotyczacych grubosci warstwy i czasu.

Uktad w tréjkaty wykonany z jednego koloru.
Uktadanie:

a. Narysuj dwie osie, aby wyznaczy¢ srodek pomieszczenia.

Aby réwnomiernie roztozyé miejsca cieé na krancach pokrywanej podtogi, zaplanuj uktadanie wedtug
schematu ponizej.

b. Nat6z klej na powierzchnie o rozsadnej wielkosci, aby tréjkaty mogty zostaé utozone pdki klej bedzie
zachowywat petne wtasciwosci klejace.

c. Umiesci¢ pierwszy tréjkat na sSrodku
powierzchni pomieszczenia.

d. Kontynuuj ukitadanie kolejnych tréjkatow T
wokoét pierwszego. Efekt kolorystyczny zostanie 1
osiggniety przestrzegajac  kierunku uktadania - !
tréjkatéw. [ -

e Sprawdzanie linii utozenia: czesto kontroluj
prawidtowe utozenie tréjkatéw. L ______ N =/ — — — — — —
e Dopasowanie: regularnie sprawdzaj, czy i‘

wszystkie 3 boki tréjkatow scisle do siebie . 2

przylegaja.

Nieprzestrzeganie tych regut uktadania moze

spowodowac czesciowe otwieranie sie faczen.

e. Wygtadzanie: ta czynnos¢ jest niezbedna i powinna by¢ przeprowadzona w dwéch etapach:

WygtadzZ miejsca tagczen za pomocg watka Wygtadz trojkaty na catej pokrytej powierzchni za
dociskowego pomoca wygtadzajagcego watka dociskowego.

f. Wygtadz ponownie cata wylozona powierzchnie podtogi.
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> Uktadanie paneli i ptytek o r6znym formacie

Ptytki
kwadratowe
Panele 50 X 50 cm
25 X 100 cm * > 4> *
Ptytki *
Panele XL kwadratowe XL
50 X 100 cm 1700 X 100 cm

Formy te moga by¢ uktadane razem tworzac kompozycje w jednym lub w kilku kolorach w zaleznosci od
pozadanego efektu.

NANOSZENIE
KLEJU:

Zobacz zalecenia na stronie 6. Postepuj
zgodnie z instrukcjami producenta
kleju, doktadnie przestrzegajac zalecen
dotyczacych grubosci warstwy i czasu.

Uktad w paneli i ptytek wykonany w dwéch kolorach.
Uktadanie:
a. Narysuj dwie osie, aby wyznaczy¢ srodek pomieszczenia.

Aby réwnomiernie roztozy¢é miejsca cieé na krancach pokrywanej podtogi, zaplanuj uktadanie wedtug
schematu ponizej.

b. Natéz klej na powierzchnie o rozsadnej wielkosci, aby formy mogty zosta¢ utozone poki klej bedzie
zachowywat petne wtasciwosci klejace.

c. Umiesé pierwsza forme na srodku powierzchni
pomieszczenia. L

d. Kontynuuj uktadanie kolejnych form wokét T
pierwszejformy.Przestrzeganiekierunku uktadania
form zapewni osiggniecie odpowiedniego efektu ) I
kolorystycznego.

e Sprawdzanie linii utozenia: czesto kontroluj
prawidtowe utozenie form. - - - -

e Dopasowanie: regularnie sprawdzaj, czy
krawedzie form $cisle do siebie przylegaja ze . )
wszystkich stron. !

Nieprzestrzeganie tych regut uktadania moze !
spowodowacd czesciowe otwieranie sie faczen.

e. Wygtadzanie: ta czynnos¢ jest niezbedna i powinna by¢ przeprowadzona w dwéch etapach:

Wygtadz miejsca tagczen za pomoca watka Wygtadz paneli i ptytek na catej pokrytej powierzchni
dociskowego za pomoca wygtadzajgcego watka dociskowego.

f. Wygtadz ponownie cata wylozona powierzchnie podtogi.

> Uktadanie tréjkatow i trapezéw o roznym formacie

66.6 cm
o3-S ———————
""""""" /AR A
15.15" 13.117
38.5cm 33.3¢cm
15.15"/ l 13.11”
77 cm/30.31” 77 cm/30.31"
Troj k&)t XL Tréjkqt Trapezy

Formy te moga by¢ uktadane razem tworzac kompozycje w jednym lub w kilku kolorach w zaleznosci od
pozadanego efektu.

—

——t
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KLEJU:

Zobacz zalecenia na stronie 6. Postepuj
zgodnie z instrukcjami producenta
kleju, doktadnie przestrzegajac zalecen
dotyczacych grubosci warstwy i czasu.

Uktad w tréjkatow i trapezéw wykonany z
jednego koloru.

Uktadanie:

a. Narysuj dwie osie, aby wyznaczy¢ srodek pomieszczenia. Aby rownomiernie roztozy¢ miejsca cieé na
krancach pokrywanej podtogi, zaplanuj uktadanie wedtug schematu ponizej.

b. Natéz klej na powierzchnie o rozsadnej wielkosci, aby formy mogty zosta¢ utozone péki klej bedzie
zachowywat petne wtasciwosci klejace.

c. Umiesc pierwsza forme na srodku powierzchni
pomieszczenia. L

d. Kontynuuj ukiadanie kolejnych form wokét
pierwszejformy.Przestrzeganie kierunku uktadania
form zapewni osiggniecie odpowiedniego efektu
kolorystycznego.

e Sprawdzanie linii utozenia: czesto kontroluj
prawidtowe utozenie form.

e Dopasowanie: regularnie sprawdzaj, czy
krawedzie form $cisle do siebie przylegajg ze .
wszystkich stron.

Nieprzestrzeganie tych regut uktadania moze
spowodowac czesciowe otwieranie sie faczen.

e. Wygtadzanie: ta czynnos¢ jest niezbedna i powinna by¢ przeprowadzona w dwéch etapach:

Wygtadz miejsca taczen za pomocg watka Wygtadz tréjkaty i trapezy na catej pokrytej
dociskowego powierzchni za pomoca wygtaszajagcego watka
dociskowego.

f. Wygtadz ponownie cata wylozona powierzchnie podtogi.

> 27



I
WOVENFLOORING

o>
DIC<SON'

innovative textiles for your world

10 rue des chateaux

BP 109 - Z.I. la Pilaterie
59443 Wasquehal Cedex
France

Tél. + 33 (0)3 20 45 59 59
www.dickson-constant.com

BY DICKSON

DICKSON" Performance fabrics for:
solar protection - outdoor furniture - indoor furniture
marine furnishing - flooring

Edition 01/2021 - SAS DICKSON CONSTANT - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Lille Métropole - Conception : littlebigidea.fr



